ISTITUTO GIORDANO

SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959

Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409
R.E.A. c/o C.C.LA.A. (RN) 156766
Registro Imprese Rimini n. 00549540409
Cap. Soc. € 516.000,00 i.v.

e-mail: istitutogiordano@giordano.it
web site: www.giordano.it

Via Rossini, 2

47814 BELLARIA (RN) Italy

Tel. ++39/0541 343030 (10 linee)
Telefax ++39/0541 345540

RICONOSCIMENTI UFFICIALI:

- MINISTERO LAVORI PUBBLICI: Legge 1086/71 con D.M.
27/11/82 n. 22913 *Prove sui materiali da costruzione®,
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: DM,
09/11/99 *Certificazione CE per le unita da diporto”
- MINISTERQ INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: DM,
31/10/91 “Certificazione CEE delle emissioni sonore di

macchine da cantiere”,
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.L
27/01/92 N. 135 Cemﬂcamne CEE delle emissioni sonore

di
. MINISTEHO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.M.
08/07/93 “Certificazione CEE concemente la sicurezza dei

s %msm’no INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.M.
30/07/97 *Certificazioni ed aftestati di conformita CEE per il
randimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con

combustibili iquidi o gassosi”.
- MINISTERQ INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO:
Notifica n, 757890 del 15/12/98 “Certificazione CEE per gli

3INISTER09fP§DUSTHlA COMMERCIO ARTIGIANATO e
MINISTERO LAVORQ E PREVIDENZA SOCIALE; DM.
09/07/93 *Certificazione CEE in materia di recipienti semplici

apressione”,
- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO e
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: D.M.
04/08/94 “Certificazione CEE sulle macchine”,

ne CEl
-~ MINISTERQ INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO:
“Incarichi di verifica della sicurezza e conformité dei prodotti
ne!l arnhlln deﬂa sorveglianza sul mercato e tutela del

- MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO: D.M.
02/04/98 “Rilascio di attestazioni di conformita delle
: 8 prestazioni energ del i degli

edi
. MIN(STEd:IgO ITERNO: e 818/84 e DM, 26/03/85 con
autorizzazione del 21/03/86 rove di reazione al fuoco secondo

- MINISTERO INTERNO: Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con

autorizzazione del 10/07/86 “Prove di resistenza al fuoco
secondo Circolare n. 91 del 14/09/81",

- MINISTEHO INTERNO: Legge 818/84 & DM, 26/03/85 con
autorizzazione del 03/07/92 *Prove di resistenza al fuoco
secondo Circolare n.7 del 02/04/91 e norma CNVVF/CCI
UNI9723",

- MINISTERO INTERNO: Legge 818/84 e D.M, 26/03/85 con
aulorizzazione dal 12/04/88 “Prove su estintori dincendio

i secondo D.M, 20/12/82"

URST (MINIST'ERO UNIVERSITA E RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA): Legge 46/82 con D.M. 09/10/85
“Immissione nell'albo del laboratori autorizzati a svolgere
merche d| carattere applicativo a favore delle piccole e medie

C MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE: Protocollo n. 116 del
27/03/87 “Iscrizione allo Schedario Anagrafe Nazionale delle
ficerche con codice N. EO490Y9Y",

- SINCERT ( i Organismi Certifi
Accreditamento n. 057A del 19/12/00 Orgamsmc di

certificazione di sistemi qualita”

- SINAL (Sistema Nazionale per I'Accreditamento di Laboratori):
Acgreditamento n, 0021 del 14/11/81.

- SIT (Servizio di Taratura in ltalia): Accreditamento n. 20
*Centro SIT di taratura per grandezze termometriche ed

eletiriche’
- ICIM (Istituto di Cerificazione Industriale per la Meccanica):
rove di labormono nell'ambito degli schemi di Certificazione

- IMQ (lsmulo per il Marchio Qualita): *Prove di laboratorio
armm degli schemi di Certificazione i Prodotto per canne

- UNCSAAL (Unione Nazionale Costrutiori Serramenti Alluminio
Accialo Leghe): Riconoscimento del 26/03/85 “Laboratorio per
le prove | di certificazione UNCSAAL su serramenti & facciate

~ UNI (En(e Nazionale Italiano di Unificazione - Settore
Certificazione): “Prove di faboratorio nell'ambito degli schemi
di Certificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluido a circolazione forzata & serramenti esterni”.

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Associazione ltaliana di Acustica.
- AICARR: Associazione ltaliana Condizionamento dell’Aria
R Refrigerazione.

- Taliana per la Qualita.

. AIPnD Associazione taliana Prove non Distruttive.
= ALIF: Associazioni Laboratori Italiani Fuoco.

- ALPI: Associazione Laboratori di Prova Indipendenti.
4 Society of Heating,

ing and Air-
Conditioning Engineers Inc.

- ASSINDUSTRIA: Associazione degli industriali di Rimini.
= ASTM: American SoctelY for Tssnng and Materials.
- ATIG: Associazione taliana
- CTE: Colleg»o dax Tecnici della Indusmallzzamne Edilizia.
- CTI: Comitato
- EARMA: Eumpean Asswnlmn of Research Managers and

Administrators.
- EARTO: European Association of Research and Technology
Organisation.
- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
- esImEnw Nazionale Italiano di Unificazione.

ATTESTATO DI PROVA N. 189470

(Riferimento al Rapporto di prova n. 189076 emesso da questo Istituto in data 26/10/2004)

Luogo e data di emissione: Bellaria, 08/11/2004

Committente: AIGNEP S.p.A. - Via Industriale n. 1 - 25070 BIONE (BS)

Data della richiesta della prova: 13/09/2004

Numero e data della commessa: 26665, 14/09/2004

Data del ricevimento del campione: 13/09/2004

Data dell’esecuzione della prova: dal 11/10/2004 al 15/10/2004

Oggetto della prova: Prove su raccordi ad innesto rapido, in lega di rame, per tubazioni in alluminio
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 1 - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)
Provenienza del campione: fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n.2004/1522

Descrizione del campione.

I campioni sottoposti a prova sono denominati “Raccordi ad innesto rapido per tubazioni in alluminio Se-
rie 90.000”.

Esito della prova.

Le prove sottoelencate, concordate con il Committente o condotte secondo la norma UNI EN 1254-2:

2000 in mancanza di norme specifiche, hanno avuto i seguenti esiti:

— verifica della tenuta nei confronti della pressione pneumatica interna: Nessuna perdita visibile;

— verifica della pressione idraulica di rottura: DN 20: 115 bar, DN 25: 75 bar, DN 32: 78 bar, DN 40:
75 bar, DN 50: 58 bar e DN 63: 62 bar;

— verifica della resistenza al distacco: sfilamento massimo 0,9 mm e nessuna perdita visibile nella suc-
cessiva prova pneumatica;

— verifica della tenuta sotto pressione pneumatica interna e con contemporanea applicazione di solleci-

tazione a flessione: Nessun danneggiamento e nessuna perdita visibile.

Per quanto riguarda la descrizione del campione, i riferimenti normativi, le modalita della prova, le apparec-
chiature di prova, i risultati delle prove e quant’altro necessario all’identificazione dell’attivita svolta si rimanda
al rapporto di prova n. 189076 emesso da questo Istituto in data 26/10/2004.
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